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Alle Seiten mit der Kategorie Beize

Seite Beschreibung

• 1. Die Arbeiten der
Wasserwerkstatt

1. Die Arbeiten der Wasserwerkstatt Diese Arbeiten dienen allein der
Vorbereitung der rohen oder konservierten Haut auf die nachfolgende
Gerbung. Alle Produkte…

• Beize Beize Alle Seiten mit der Kategorie Beize ---------- ---------- Kategorien:
lederherstellung alle-seiten gesamt beize ---------- Quellenangabe: Q…

• Beize
Beize Verfahrensbeschreibung Die Aufgabe der Beize Für Lederarten,
die eine gewisse Weichheit und Geschmeidigkeit sowie Zügigkeit haben
sollen, reicht der H…

• Beizpräparate
Beizenzyme
Enzympräparate

Beizpräparate Beizenzyme Enzympräparate Bis zur Jahrhundertwende
führte man die Beize mit Hilfe von Hundekot- und
Vogelmistaufschlemmungen durch. Hundekot und…

• Dauer Einsatzmengen
und Kontrollen in
Entkälkung und Beize

Dauer Einsatzmengen und Kontrollen in Entkälkung und Beize
Entkälkung (als Vorlauf) richtet sich nach der Gesamtdauer von
Entkälkung und Beize. Diese richtet s…

• die saure Beize
die saure Beize Tabelle im Aufbau Überarbeitung Achtung! Das Thema
befindet sich noch im Aufbau und / oder in der Aktualisierungsphase
FIXME ---------- Kat…

• Fehler bei der
Durchführung von
Entkälkung und Beize

Fehler bei der Durchführung von Entkälkung und Beize Ungenügendes
Beizen: Ein ungenügendes Beizen mit zu geringen Enzymmengen, bei zu
niedriger Temperatur ode…

• LVE - Loehlein - Volhard
Einheit

LVE - Loehlein - Volhard Einheit Der Enzymwert LVE Der Enzymwert ist
die Anzahl der Enzymeinheiten in 1g Beizmittel. Eine Enzymeinheit ist
diejenige fermentat…

• Übersicht Prozess Beize
Übersicht Prozess Beize Inhalt als Übersicht in alphabetischer
Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung beize
ledertechnik uebe…

• Entkälkung und Beize
Durchführung

Entkälkung und Beize Durchführung Durchführung der Entkälkung und
Beize Entkälkung und Beize sind zwei Prozesse mit getrennten Aufgaben
und unterschiedlichen …

• Beize
Beize Verfahrensbeschreibung Beize Die Beize soll Epidermis-, Haar-
und Pigmentreste entfernen und einen zusätzlichen Hautaufschluß
bewirken. Außerdem werden…

• Beize
Beize Links und Inhalte zum Thema Beize als Teilprozess in der
Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerkstatt ----------
Kategorien:…

• 49 Über die Freilegung
gerbaktiver Gruppen der
Haut in Äscher und Beize
aus dem Jahre 1964

49 Über die Freilegung gerbaktiver Gruppen der Haut in Äscher und
Beize aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und M. Oppelt Durch die
Messung der Aufnahme von Sir…
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• Untersuchungen über die
Enthaarung mit Enzymen
im schwach-sauren bis
neutralen pH-Bereich aus
dem Jahre 1993

Untersuchungen über die Enthaarung mit Enzymen im schwach-sauren
bis neutralen pH-Bereich aus dem Jahre 1993 H.-P. Germann
Westdeutsche Gerberschule Reutlingen…
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